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Expertise: 1309110-02-00-01 Datum / Date: 2013-11-21
NW/LV

Auftraggeber: CC-Cr. Schutz GmbH, Steinbrinksweg 30, DE-31840 Hessisch Oldendorf

Auftrag: Untersuchung von Materialien
Auftrag: 2013-10-18 Dr. O. JanRen Eingangsdatum:  2013-10-21

Priifgegenstand: Prifmuster: Belag, beschichtet mit PU-Anticolor

Untersuchungsergebnisse:

Priifung von Bodenbeldgen, Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaften

DIN 51130

Parameter Einheit Ergebnis
Korrigierter mittlerer Akzeptanzwinkel ° 6,05
Klasse der Rutschhemmung - RY
Anmerkung
Korrigierter mittlerer Akzeptanzwinkel Klasse der Rutschhemmung

6°-10° R9
>10°-19° R 10
>19°-27° R 11

Zuaordnung der korrigierten mittleren Gesamtakzeptanzwinkel zu den Klassen der Rutschhemmung

. D’ K. Schulte
(Abteilungsjeitung / Department Management) (Institutsleitung / Managing Director)

Die Prufergebnisse beziehen sich ausschlielich auf die Prifgegenstande. Ohne schriftliche Genehmigung des PF1 darf die Expertise nicht auszugsweise verwendet werden. Restliches Untersu-
chungsmaterial wird nach 10 Wochen vernichtet. In Einzelfallen kann eine Untervergabe an andere geeignete Priflaboratorien erfolgen. Ein Verzeichnis der akkreditierten Prifverfahren und unsere
geltenden Allgemeinen Geschaftsbedingungen konnen auf unserer Internetseite eingesehen werden und werden |hnen auf Anfrage gerne zugesandt. / Test resuits solely refer to the items
fested. Extracts of the expertise may not be used without written permission by PFIl. Remaining materials will be destroyed after 10 weeks. In individual cases, tesis can be carried out by qualified
subcontracting laboratories. A list of accredited test methods and our applying general terms and conditions are available on our website and will be sent fo you on request.
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