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Auftrag: Untersuchung von Materialien
Auftrag: 2018-10-10 3. Jamil Eingangsdatum: 2018-10-11

Prilffgegenstand: Musterplatte - Auftragsnr. 2173497
Upofloor Zero beschichtet mit Dr. Schutz PU NEO+10% Dr. Schutz R10 Antislip Add
1. Schicht 1x50 mllgm PU NEO seidenmait
2. Sehicht 1x50 mllgm PU NEO sesidenmatt+10% R10 Antislip Add

Untersuchungsergebnisse:

Priifung von Bodenbeligen, Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaften

DiM 51130
Paramater Einhadt Ergebnis
Kaormigienes milllerer Akraplarewinke| o 188
Klassa der Rufschhammung - R 10
Anmerkung
Korngierter mitilerer Akzeptancainkal Klassa dar Ruischhemmung
g* - 10° Ra
=10 - 18* R AD
= 18%. 27 R 11

Zuosdnung dar korrigiarten mittlersn Gesarmiakzeptanzwinked zu den Klassen der Rulschhemmung
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